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前 言

本标准是在原国家标准 ＧＢ燉Ｔ１１９０—１９９１《工程机械轮胎》的基础上，结合近年来我国工程机械轮
胎发展情况进行修订的。
本标准与前版标准 ＧＢ燉Ｔ１１９０—１９９１的主要差异有：
——本标准取消了轮胎的规格、尺寸、气压和负荷；
——修订了轮胎的物理机械性能指标，调整了轮胎检验的批量。
本标准自实施之日起，代替 ＧＢ燉Ｔ１１９０—１９９１。
本标准由国家石油和化学工业局提出。
本标准由全国轮胎轮辋标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：河南轮胎股份有限公司、贵州轮胎股份有限公司。
本标准起草人：苏平芝、李文班、李豪、冯耀岭、刘文民、申玉德。
本标准于 １９７４年首次发布，１９８２年 ３月第一次修订，１９９１年 ５月第二次修订。
本标准委托全国轮胎轮辋标准化技术委员会负责解释。
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代替 ＧＢ燉Ｔ１１９０—１９９１

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局批准 实施

 范围

本标准规定了工程机械轮胎的技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装。
本标准适用于工程机械轮胎（包括外胎和垫带）。

 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均
为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

ＧＢ燉Ｔ５１９—１９９３ 充气轮胎物理机械性能试验方法

ＧＢ燉Ｔ５２８—１９９８ 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

ＧＢ燉Ｔ５３１—１９９９ 橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法

ＧＢ燉Ｔ５３２—１９９７ 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定

ＧＢ燉Ｔ１６８９—１９９８ 硫化橡胶耐磨性能的测定（用阿克隆磨耗机）
ＨＧ燉Ｔ２１７７—１９９８ 轮胎外观质量

 要求

． 轮胎的外观质量应符合 ＨＧ燉Ｔ２１７７的规定。
． 轮胎的物理机械性能应符合表 １的规定。

表 １ 轮胎物理机械性能

项 目
指 标

外胎 垫带

拉伸强度燉ＭＰａ ≥ １６．５１） ７０

扯断伸长率燉％ ≥ ３５０１） ３５０

扯断永久变形燉％ ≤ — ４０

硬度（邵尔 Ａ型）燉度 ≥

磨耗量（阿克隆）燉ｃｍ３ ≤

粘合强度燉（ｋＮ燉ｍ）

胎面胶燉缓冲胶与缓冲布层 ≥

缓冲帘布层间 ≥

缓冲层与帘布层 ≥

帘布层间 ≥

胎侧胶与帘布层 ≥

５５１）

０５０１）

８０

７０

６０

５５

５５

—

１）指胎面胶。

１
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 试验方法

． 外胎胎面胶的拉伸强度和扯断伸长率按 ＧＢ燉Ｔ５１９的规定取样，按 ＧＢ燉Ｔ５２８的规定用 ２型裁刀
进行试验。
． 外胎胎面胶的磨耗量按 ＧＢ燉Ｔ５１９的规定取样，按 ＧＢ燉Ｔ１６８９的规定进行试验。
． 外胎各部件间的粘合强度按 ＧＢ燉Ｔ５１９的规定取样，按 ＧＢ燉Ｔ５３２的规定进行试验。
． 外胎胎面胶的硬度按 ＧＢ燉Ｔ５１９的规定取样，按 ＧＢ燉Ｔ５３１的规定进行试验。
． 垫带的拉伸强度、扯断伸长率和扯断永久变形按 ＧＢ燉Ｔ５１９的规定取样，按 ＧＢ燉Ｔ５２８的规定，用

１型裁刀进行试验。

 检验规则

． 轮胎应由制造厂按本标准进行检验。
． 轮胎应逐条检查外观质量。
． 相同使用类型的外胎、垫带均以 ６０００条为一批，每批抽取一条，按本标准进行物理机械性能的
检验。

 标志和包装

． 标志

．． 每条外胎胎侧上必须有 ａ）～ｈ）项的标志；每条垫带上必须有 ａ）、ｂ）和 ｇ）的标志。
ａ）规格；
ｂ）商标、厂名（或地名）；
ｃ）层级；
ｄ）轮胎骨架材料，无内胎轮胎应标明“无内胎”字样；
ｅ）轮胎行驶方向标志（外胎胎面花纹有行驶方向的）；
ｆ）标准轮辋；
ｇ）检验标识；
ｈ）生产编号。

．． 外胎上 ａ）～ｆ）项的标志均需使用模刻印痕，其他标志可用水洗不掉的标识。
． 包装
凡有内胎和垫带的轮胎，配套时应将内胎和垫带装在外胎内，并在内胎中充以适量的空气，使其与

外胎内缘相接触，并捆扎两处以上。
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