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    随着基本建设任务的迅速增加，建筑市场进一步扩展，特别是建

筑施工队伍的不断增多，不少施工企业，特别是中小型施工企业队伍

素质较低、技术力量薄弱，对建筑施工的规范和质量标准缺乏了解和

掌握，质量意识不强，质量管理能力差，质量控制手段不力。主要表现

在，一方面，近年来在原材料的取样和混凝土试块、砂浆试块制作中

存在的不规范甚至弄虚作假现象，导致检测单位签发的检测报告，往

往不能正确反映工程实物质量，即检测结果合格，实际上却可能是不

合格，从而使工程上的不合格材料不能及时发现，给工程结构留下了

不安全隐患;另一方面，在当前市场经济影响下，一些检测单位热衷

于为其他单位提供委托检测服务，少数检测单位还采用不正常的手

段进行“竟争”。再者，部分施工企业的现场取样批次的划分，取样的

方法缺少必要的监督管理机制，也滋生了由于试样取样存在不规范

甚至弄虚作假而出现样品合格但工程实物质量不合格的不正常现

象，使检测手段失去对工程质量的控制作用，导致其检测批告失去真

实性、代表性和公正性。因此，对工程质量检测进行全方位管理已经

刻不容缓。

    自1995年以来，无锡市建设委员会、无锡市建筑工程管理局、无

锡市建筑工程质量监督站等有关部门针对工程质量检测工作中存在

的各种不良倾向，先后发出了《关于加强施工工地现场计量和“二块”

管理工作的通知》、《无锡市预拌混凝土质量管理办法》及《关于加强



施工现场建材检测实行见证取样和送检制度的通知》等有关规范性

文件，在工程质量检测工作中率先提出“见证取样”、“送检制度”和

“持证上岗”等具体做法，在无锡地区推广运用，取得了一定的成效，

得到省、市有关领导的肯定。1996年底，建设部以建监[19961488号

文件正式提出:“建筑施工企业试验应逐步实行有见证取样和送检制

度。即在建设单位或监理人员见证下，由施工人员在现场取样，送至

试验室进行试验”的明确要求。为配合这项工作的开展，编者编写了

《建设工程质量检测见证取样工作指南))(以下简称指南)一书，向读

者介绍见证取样的程序和范围，系统讲解土工、工程用原材料、钢筋

焊接件及机械连接接头试件、铝合金型材及门窗等半成品材料和现

场制作的混凝土试块、砂浆试块等质量要求、取样方法、检测项目以

及检测委托单填写等有关内容。

    众所周知，为了有效地控制工程质量，各工程质量检测单位应向

管理部门提供真实、可靠、正确、科学的检测报告，这是检测单位的工

作目标，也是检测工作的首要任务。要达到这一要求，各检测单位在

整顿和加强各项检测管理工作中，首要的工作是保证取样环节的真

实性和可靠性。本指南就在试样的采集中，如何排除人为因素，使随

机采取的试样能真实代表母体的质量状况，提出见证取样的方法，这

种监督管理能有效地保证检测结果的准确性和公正性，真实反映工

程和原材料的质量，以确保建设工程的质量水平。

    本指南结合编者长期从事检测(试验)以及建设工程质量监督管

理工作实际并依据国家颁发的建设工程有关标准、规程、规范性文件

编写而成，简明实用，可操作性强，具有较强的可读性和实用性，可供

建设、监理单位见证人员、施工单位取样人员、检测单位的检测(试



验)人员以及工程质量监督人员作为工具书方便查阅、学习和参考，

也可作为见证取样业务培训教材参考书。

    本指南在编写过程中，得到了江苏省建设工程质量监督站、无锡

市建设委员会、无锡市建筑工程管理局、无锡市建筑工程质量监督站

等有关领导的支持和关心。杜益彦、张振儒两位教授级高工，以及赵

文龄、夏士良两位高级工程师对本指南进行了全面的审核和指导，在

此一并表示衷心的感谢。由于编者水平有限，难免有错误之处，恳请

各位读者、专家批评指正。

  编 者

1998. 11.
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第一章  概 述

一、概 述

    产品质量是经济发展的重大问题。产品质量不好、可靠性差，必

然要影响到一个国家的经济发展和繁荣。这也是世界经济发展中的

共识。要发展经济，就必须加强质量管理，努力提高产品质量和可靠

性。我国领导人曾强调:“提高产品质量是人类进步的动力，是经济发

展永恒的主题，是全社会的共同目标和责任。”

    建设工程是大型的综合性产品，价格昂贵且使用期长，其质量的

优与劣涉及人财物的安全，也涉及人民生活环境和工作条件的改善，

它在整个社会经济建设中占有十分重要的地位。近几年，我国有些地

方先后出现建筑工程倒塌或工程拆除等严重事故，造成人员伤亡和

重大经济损失。其原因很大程度上是使用不合格原材料或混凝土、砂

浆强度不合格等。怎样避免、杜绝这类事故的发生，不断提高建筑工

程的质量，已成为建筑业工程质量检测工作的重要课题，是工程质量
监督部门面临的主要任务。

二、见证取样的起因

    进入90年代，建筑施工队伍发展迅猛，甚至过量膨胀，不少施工

企业，特别是中小型施工企业队伍素质较低，技术力量薄弱，致使近

年来在原材料取样特别是混凝土、砂浆试块制作、钢材焊接件等取样

中存在不规范甚至弄虚作假现象，导致检测单位按来样签发的检测

报告，往往不能真实反映工程实物质量，即检测结果合格，实物却可

能是不合格。致使工程上的不合格材料不能及时发现，给工程结构物

留下了不安全隐患。在当前市场经济影响下，一些检测单位热衷于为



其它单位提供委托检测服务，少数检测单位还采用不正当的手段进

行“竞争”;另一方面部分建筑施工企业的现场取样缺少必要的监督

管理机制，滋生了由于取样中布在不规范甚至弄虚作假现象而出现
样品合格但工程实体质量不合格的不良现象，使检测手段失去对工

程质量的控制作用。因此，对工程质量检测进行全方位管理已经刻不

容缓。见证取样、送样，正是在这种情况下“应运而生”。它是一种新

生事物，不少建筑企业的领导、技术、质量管理人员乃至具体操作者

还不熟悉见证取样的基本内容。如何见证取样、送样的范围和程序，

是本书编写的主要宗旨，可供见证、取样人员及检测试验人员参考。

三、见证取样的范围和程序

    I.见证取样送样的范围

    根据建设部文件建监(1996)488号关于印发《建筑施工企业试

验室管理规定》的通知第十条的有关规定:“建筑施工企业试验室应

逐步实行有见证取样和送检制度。目前，应对结构用钢筋及焊接试

件、混凝土试块、砂浆试块、防水材料等项目，实行有见证取样及送检

制度。”有条件的省、市也可象上海市、南京市那样对建设工程所使用

的全部原材料、半成品材料、现场制作的混凝土试块、砂浆试块、钢筋

焊接件及机械连接烤头试件等，均实行见证取样、送样制度。
    2.见证取样送样的程序

    (1)每项工程的取样和送检见证人员，由该工程的建设单位书面

授权，委派在本工程现场的建设或监理人员1-2名担任。

    (2)建设单位应向当地工程质量监督站和工程质量检测单位递

交《见证人员授权证书》，参见表1一1。授权证书应写明本受监工程
现场委托的见证单位和见证人员姓名、持证号、简单履历(包括近期

像片)，以便工程质量监督站和检测单位检查核对。



表 1一I 见证人员授权证书

见证人员授权证书

工程质量监督站

工程质量检测中心(试验室):

    现委托下列人员为我单位建设的_ 工程质量检测见证人员，

负责该工程质量检测取样、送样的见证工作。

    姓名_ 技术职称          持证号_ 电话

    姓名_ 技术职称          持证号_ 电话

    姓名_ 技术职称          持证号_ 电话

                                            委托单位 (章)

                                              _ 年_ 月_ 日

    (3)施工企业每项工程的取样人员不得少于2名，须持证上岗。

施工企业取样人员在现场进行原材料取样和试块制作等时，见证人

员必须在旁见证。

    (4)见证人员应对试样进行监护，并和施工企业取样人员一起将

试样送至检测单位。

    (5)检测单位在接受委托检测任务时，须由送检单位填写委托

单，见证人员应出示《见证人员证书》，并在检测委托单上签名。检测

单位均须实施密码管理制度。

    (6)检测单位应在检测报告单上加盖“有见证检测”印章。发生试

样不合格情况，应在24小时内通知当地工程质量监督站，并建立不

合格项目台帐。
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