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序

    造纸工业在国民经济发展中占有举足轻重的地位，80年代

后期我国的纸和纸板产量平均每年以8%一10%的速度稳步增
长，已连续几年居世界第4位，90年代初又跃居世界第3位，

这表明了我国造纸工业是和国民经济同步发展的。

    近年来，随着印刷工业的发展许多报纸已由铅印改为胶印，

因而胶印新闻纸的需求量增大;随着出版业的发展，凸版印刷

纸、胶版印刷纸、字典纸的需求也日益增多;科技进步则对信息

用纸的需求有较大增长，如晒图纸、静电复印纸、计算机打字纸

等的市场潜力都很大。改革开放以来，卷烟行业进口了先进机

械，因而对卷烟纸的质量也提出了高要求。

    目前，在我国纸产品总量中，约20%用于人们生活消费，

80%以上用于新闻出版、商品、包装、信息技术和其他工农业技

术配套等方面。因而，不断提高新闻出版及信息技术等方面所需

纸质量的任务就显得日益突出。基于这种趋势，李策、范思齐等

同志编著了 《纸张生产实用技术》一书。

    参加本书编著的几位同志，都是有多年丰富实践经验、又具

有必要理论基础的造纸工作者。书中各章不仅对所述纸种的原

料、工艺流程和条件及质量要求有详细的说明，而且对各种纸病

产生的原因及预防和补救措施提出了切实可行的途径。本书对造

纸厂的工程技术人员有重要的参考价值。

劳嘉葆

      1998.3



前 言

    纸张的品种不同，其技术要求和生产工艺技术也有差异。如

何根据纸张品种的特点，研究提高其生产效率和产品质量，一直

是各纸厂技术人员和操作人员，尤其是中小纸厂迫切需要解决的
重要课题J技术人员在从事技术工作时也常遇到一些具体问题，
迫切需要一部比较系统的总结参考资料，帮助解决问题或启发思

路。为此，我们编写了本书。编写过程中，我们参考、借鉴和引
用了国内外有关著译文章和观点，并在书后的参考文献部分一一

列出。

    本书由李策高级工程师主编。
    本书第一章由管永刚编写，金世长高工审;第二、三章由张

达俊、李策、马德强编写，劳嘉葆教授审;第四章由李策编写，

张宏讲师审;第五章由刘月忠编写，劳嘉葆教授审;第六、十
五、十七章由范思齐编写、曹邵高工、劳嘉葆教授审;第七章由

胡天国、沈序龙编写，王际德教授审;第八、九、十、十六章由
肖德林编写，梁实梅高工审;第十一、十二、十三、十四章由全
长保编写，刘恩源高工审;第十八章由田政敏编写，劳嘉葆教授

审;第十九章由黄宽桔编写，黄康全高工审;第二十章由伍安国
编写，劳嘉葆教授审;第二十一章由黄俊彦编写，马德强审;第
二十二章由王居锁编写，张管社高工审。

    本书承蒙西北轻工业学院劳嘉葆教授主审并作序，安栓印、
罗光裕、张管社同志提供了部分参考资料，耿九茹同志负责资料
整理和收发工作，在此一并表示衷心的感谢。在此还要特别感谢

四川东河钞票纸厂、昆山钞票纸厂筹建处、齐齐哈尔造纸厂、开

原造纸总厂、广东始兴造纸总厂、广西柳江造纸厂、石家庄造纸

                                                                            1



厂、焦作造纸厂、重庆造纸厂、潍坊造纸总厂、福建青山纸业公

司、西安机械进出口公司、《纸和造纸》编辑部、四川轻工业学
校等有关同志的竭诚支持。

    由于编者长期从事实际生产技术工作，有些问题的处理方法

是作者实际工作的总结，受客观条件的限制，难免有不适合读者

之处，加之以纸张品种来编写书籍也是初次尝试，疏漏不当之处
在所难免，敬请专家、读者指正。

编者
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